
Металлургический кремний

Состав

• Si...........................96 - 99 % min 
• Fe..........................0,4 / 1,5% max 
• Al...........................0,3 / 1,5% max 
• Ca..........................0,3 / 1,5% max

Рафинированный кремний

Состав

• Si...........................98 - 99,5 % min 
• Fe..........................0,3 / 0,5% max 
• Al...........................0,1 / 0,3% max 
• Ca..........................0,01 / 0,1% max 
• Ti..........................0,03 / 0,05% max 
• P..........................20 / 30 ppm max

Рафинированный кремний

Фракция

• 0 – 5 mm
• 10 – 100 mm

Упаковка

Полипропиленовые биг-бэги, 1MT, навал

Информация

Заводы-изготовители

АО «Кремний»


