
Первичные литейные сплавы

Образцы

 

Чушка 6 кг

 

Чушка 7 кг



 

10 кг слиток непрерывного литья



 

Чушка 10 кг



 



 

Чушка 15 кг



 

Чушка 16 кг



 

T-образная чушка

 



Сплавы АlSi7Mg, AlSiCu, AlSi3Sr

 
Сплавы АlSi7MgSr, AlSi3, AlSi3Sr

 
Сплавы АlSi7MgSr, AlSi3, AlSi3Sr



 
Сплавы АlSi7MgSr, AlSi3, AlSi3Sr

Сплавы 6-7 кг 10 кг 15 кг 16 кг Брус Т-образная чушка КГС
AlSi7Mg X X X X X X

AlSi11Mg X X X X X

AlSiCu X X X X X X

AlSi3 X

Piston X X X

AlSiMgMn X X X X X

AlSi10 X X X X


